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objimka

CUTEC®
TEPELNEIZOLACNI SENDVICOVY PANEL S PUR IZOLACI

samorezny Sroub ¢ 6,3 mm
s hlavou z PVC

meédéna podlozka v barvé

panelu s tésnénim

= A

konstrukce

DETAIL SPOJE

TABULKA BEZPECNYCH ROZPETI PODLOZI
Hodnoty uvedené v tabulkdch jsou garantované pro exteriérovy médeny plech o hrubosti 0,5 mm a interiérovy ocelovy plech o hrubosti

0,4 mm.

upevnovaci Sroub
(kryci zafizeni a Sroub)

- konstrukce
tésnéni

Vzddlenost podlozi - I (m) zdvisi na zatizeni p (N/m?), které je rovnomérné rozloZené na povrch panelu a na zdkladé laboratornich zkou-
Sek pri konstatnich parametrech se dospélo k vypoctu f < 1/200, coZ predstavuje bezpecnostni priihybovy koeficient, ktery odpovidd pre-
depsanym zkouskdm podle norem UEAtc vztahujicich se na tepelnéizolacni panely. Normy byly vytvoreny a jsou aplikovdny prednimi
evropskymi technickymi tstavy pro certifikaci.
Jind hrubost samonosnych interiérovych a exteriérovych plech( nez uvedend, nerusi garanci zatiZitelnosti panel(i pfi dodrZeni rozpéti
dovoleného podloZi, avsak nemuZe byt garantovdn bezpecnostni koeficient prihybu panelu.

PFipustné rozpéti (m) pro stfesni panel CUTEC® podle meznich zatizeni (kg/m?)

Hrubost
panelu
S

mm

Soucinitel tepelného Vaha 9 1
prostupu panelu AL A L AL A A 4 A
u kg/m? Rovnomérné rozlozené zatizeni v kg/m? Rovnomérné rozlozené zatizeni v kg/m?
kecal w 5
m2h°C | m2°c 0,5/0,4 D =(N/m? 60 80 100 | 120 150 | 200 | 250 60 80 100 120 | 150 | 200 | 250

0,51 0,59

10,08






